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Joints en S-ECOPUR
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COEFFICIENT DE FROTTEMENT de divers

matériaux en fonction de la vitesse

e
]

=2
o

0.42

=
=

friction coefficient p
(=1
(%)

=}
ha
L

o
-

0,0~

PU* S-ECOPUR H-ECOPUR  NER

" PTFE™

COEFFICIENT DE FROTTEMENT de
divers matériaux aprés un arrét de
14 heures en charge
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Un leader mondial dans la production de syste-
mes d'étanchéité hautes performances réalisées
sur mesure présente

Le S-ECOPUR

Pour la résolution d'applications en étanchéité
mal lubrifiées ou a sec.
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Les caractéristiques exceptionnel
désignent touﬁt particulierement pour des applications
nécessitant de longues périodes d'arréts, qui provoquent
souvent une adhérence du joint sur le g le fat
et des efforts de décollement r que
la 1évre du joint soit détruite o ﬁ 'm rage
dans les cas extrémes. g

L'essai montre que le S-ECQO
de frottement moiti€é moindre que les autres polyurétha-
nes standards et a peine un tiers de celui du caoutchouc
NBR 85 Shore A aprés une immobilisation de 14 heures
en charge a 50 bar (I'essai avec du PTFE vierge n'a pas

ﬁ)ps du S-ECOPUR le

T été possible du fait de la déformation due au fluage).
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Le“SjE.CIOPUR est le mat'ériau pour |'étan- DATE PRIVIND MATERIALUL
chéité idéal dans les domaines suivant :

* Applications en frottement sec S-ECOPUR (gri / negru) -elastomer-poliuretan

« Vitesses de frottement élevées autolubrifiat (TPU) cu agenti de lubrifiere pentru
» Applications dynamiques a pressions aplicatii cu frictiune redusa
élevée

* Réduction des effets de stick-slip Proprietate unitate valoare standaid

» Réduction des efforts de décollement PP — SHORE & 951 DIN 53505

° Etanchelte Stathue en Charge duritate - durometru SHORED 43 +3 DI 53505
. . . densitate glem? 1,24 £ 0,02 DIN 53473

* Fluides et gaz faiblement lubrifiants DbiT Nimm? 50 DIN 53504

* Fluides a base d'eau aungirea la pere % 380 DIV 53504
. modulus 100% Wimm? 17 DIN 53504

© FlUIdeS de Coupe @mpr\mare: 7’0°C, 24 h

comprimare 20% Uh 25 J—

* Applications pneumatiques

comprimare: 100°C,
24 h, comprimare 20% 07, 0

comprimare: 70°C, 70 h

ement résistant a I'abrasion comprimare 10% % — DIN 53517

rezistenta la ruperec Mfmm 120 DI 53515
rebound resilience o4 —_ DIN 53512
Abraziune mm? 17 DIN 53516
Temp. min. functionare °C -20 —_
pOU r deS appll Temp. max. functionare sC +110 =
Datele mentionate sunt valabile numai pentru piesele de testare carespunzatoare normelor I0S, DIN si ASTM si nu se pot aplica
aU pl US d u r direcct la garnituri si elemente de etansare. Valorite marcate cu simbolurile mai mare ca (>) si mai mic ca (<) sunt volari nominale

si trebui sa fie indeplinite/respedate de fiecare lot. Aceste valori au fost tetate numai pe probe selectate.

S-ECOPUR
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pour des appli-
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Le joint S 05-P en S-ECOPUR allie Ies bénéfices d'un mate-
riau a frottement réduit avec un dessm réduisant egalement
le frottement ’ 3
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Références d’appllcatlans
f

* Joints de piston
avec une durée de vie tr
tiques fonctionnant a une

* Joints composites

avec un stick-slip trés faibl

les élévatrices n
- |

« Joints d'érnchéité il

pour les apparaux de gouverne de bateaux et sous-marins afin de

réduire le stick-slip et interdi‘rej‘ les entrées d'eau de mer

* Joints de tige, joints de piston et racleurs
pour des vérins pneumatiques peu lubrifiés avec stick-slip minimum et
faible usure
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